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79 Zinc et ouvrages en zinc 
Note de sous-positions 
1. Dans ce Chapitre, on entend par: 

a) Zinc non allié 
le métal contenant au moins 97,5% en poids de zinc. 

b) Alliages de zinc 
les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres élé-
ments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5%. 

c) Poussières de zinc 
les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des par-
ticules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80% en poids d'entre elles passent au 
tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 
85% en poids de zinc métallique. 


