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80 Stagno e lavori di stagno 
Nota di sottovoci 
1. I n questo capitolo si intendono per: 

a) Stagno non legato 
il metallo contenente, in peso, almeno 99 % di stagno, purché il tenore in peso di bismuto o di ra-
me, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti fissati nella tabella qui appresso: 

Tabella - altri elementi 

Elemento Tenore limite %, in peso 

Bi Bismuto 

Cu Rame 

0,1 

0,4 

b) Leghe di stagno 
le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina in peso su ciascuno degli altri elementi, pur-
ché: 
1) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi ecceda 1 %, oppure 
2) il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti fissati nella tabella di cui 

sopra. 


